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Neuer Durchblick
L EEEm

Zahlreiche, von der Sonne verursachte
Haarrisse machen die dreiffig lahre alte
Acrylgiasscheibe praktisch undurchsich-
tig. Mit dem neuem, getonten Plexiglas

in der Luke ist der Durchblick wieder da.

Der harte Bordalltag setzt
Kunststoffscheiben in Decks-
luken oftmals schwer zu,
Haarrisshildung und Ermattung
sind die Folge. Doch gerade
altere Luken lassen sich mit
wenig Aufwand wieder einfach
instand setzen. Text und Fotos:
Dr. Volker Kif¥ling

» Griinde fiirs Erblinden

Man muss nicht unbedingt einen Hammer darauf
fallen lassen — die Notwendighkeit, eine Decksluken-
scheibe zu tauschen, kann viele Ursachen haben.

| Insbesondere LN-Strahlung setzi dem Kunsiglas kraf-
v tig zu und fihrt im Laufe der Jahre zu einem ganzen

Metrwerk an Haarriszen und zur Ermattung der Schei-
be_ Diese Risse beeinflussen zwar die Dichtigheit und
Stabilitat der Scheibe nicht, wohl aber den Durchblick.

Aber auch die Behandlung mit ungesigneten Reini- Ungeeignete Dichimasse und alko-
gungamitteln oder das Einkleben und Abdichten mit holhaltiger Fensterreiniger fithren bei
Y der falechen Dichtmasse kann zu den storenden Acrylglas zu Spannungsrisskorrosion

Rissen fuhren. Generell sind alle Kunststoffscheiben

aufierst empfindlich gegen Losungsmitiel wie Alkohel, Aceton etc. Am besten reinigt man

“sie daher nur mit einer milden Seifeniauge. Alkoholhaltige Fensterreiniger sind dagegen sine
tickende Zeitbombe fur das Plastikglas. Auch wenn sie auf den ersten Blick der Scheibe nicht
Zu schaden scheinen, werden sie auch bei nur einmaligem Gebrauch im Laufe der Zeit zu
Spannungsnsskorosion fihren.
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